СОДЕРЖАНИЕ
	Абдукаримов А., Бахадиров Г.А., Ризаев А.А., Таран Т.Е………………………..
Пути совершенствования механизмов ориентации и подачи кожевенного полуфабриката в зону обработки
	6

	Авдейчик О.В., Кравченко В.И., Нехорошева Л.Н., Струк В.А………………….
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	10

	Авдейчик О.В., Кравченко В.И., Струк Н.С., Струк А.В.

ГАРМОНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 
	19

	Авдейчик О.В., Струк В.А., Овчинников Е.В., Кравченко В.И., Костюкович Г.А………………………………………………………………………………………..
ПРИНЦИПЫ ЛОГИСТИКИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
	29

	Аверин Е.Г., Парфенюк А.С…………………………………………………………..
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ТЕНДЕНЦИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИРОДНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
	36

	Аверченков В.И., Казаков Ю.М., Ерохин Д.В……………………………………...
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ
	39

	Алимов М.А., Таирова Л.П., Думанский А.М……………………………………...
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТНО АРМИРОВАННОГО УГЛЕПЛАСТИКА
	43

	Алифанов А.Я., Дмитриева М. Н. …………………………………….......................
КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАЗЕРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА С ОДНОВРЕМЕННЫМ УПРОЧНЕНИЕМ
	48

	Аманов Т.Ю., Бахадиров Г.А., Набиев А.М………………………………………..
Разработка оборудования для механической обработки кожевенного полуфабриката при вертикальной подаче
	51

	Ан В.Ф., Аликулов Д.Е………………………………………………………………...
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО НМЗ НГМК
	54

	Андриишин М.П., Игуменцев Е.А., Добров В.Л…………………………………...

	58

	Анисович А.Г., Румянцева И.Н., Бевза В.Ф., Ажаронок В.В……………………..
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЧУГУНА СЧ-25 В ИМПУЛЬСНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
	65

	Антонов А.С., Струк В.А., Кравченко В.И., Кравченко К.В., Кипнис М.Е……
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ
	69

	Астапчик С.А., Голубев В.С., Маклаков А.Г. ……………………………………...
Лазерные макротехнологии и оборудование, разработанные в ФТИ НАН Беларуси
	73

	Бабаян А.С., Парикян Ф.А. ……………………………………..................................
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭМУЛЬСИЙ И ГАЗОВЫХ СРЕД НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗАНИЕМ И УПРОЧНЕНИЕМ
	76

	Базров Б.М. ……………………………………...……………………………………...
Единый подход к построению расчетных моделей изделия
	80

	Бакулин В.Н., Колесников Г.Н., Раковская М.И…………………………………..
МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ПОЛУКОЭРЦИТИВНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ СЕГМЕНТОВ КАК МОДЕЛЬ РАСТЯЖИМОГО ТРОСА С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МАССОЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
	83

	Бакулин В.Н., Ладоша Е.Н., Яценко О.В……………………………………………
ПРОСТЫЕ МОДЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ «ОЗОНОВОЙ ДЫРЫ», ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЗАПУСКОМ СОВРЕМЕННОЙ ЖИДКОТОПЛИВНОЙ РАКЕТЫ
	86

	Бакулин В.Н., Цымбалов Д.С., Яценко О.В………………………………………..
НАЧАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В МОДЕЛЯХ РАЗРУШЕНИЯ СТРАТОСФЕРНОГО ОЗОНА ПРИ ЗАПУСКАХ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
	90

	Бандысик А.М., Струк В.А., Шведов Р.Е…………………………………………...
ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
	94

	Баракатин М.Б., Коняев Е.А., Резниченко В.И……………………………………
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОСЛОЙНОГО СИНТЕЗА ДЛЯ РЕМОНТА ДЕТАЛЕЙ МАШИН
	99

	Басинюк В.Л., Глазунова А.А., Мардосевич Е.И…………………………………..
ПРОВЕДЕНИЕ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
	104

	Белогорлов С.В., Иванов В.В…………………………………………………………
К ВОПРОСУ ПРОЧНОСТИ КАНАВОЧНЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЗЦОВ С УЗКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ
	106

	Бессараб О.О., Демнн В.П., Коваленко В.И. …………………………………….....
Новые разработки в производстве сварочного оборудования
	110

	Блесман А.И., Козлов А.Г……………………………………......................................
ИОННАЯ И ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ
	113

	Бобир М.І., Грабовський А.П…………………………………………………………
ПЛАСТИЧНЕ РОЗПУШЕННЯ І КІНЕТИКА ПОШКОДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
	117

	Богатырева Г.П., Ильницкая Г.Д., Невструев Г.Ф., Богданов Р.К., Исонкин А.М., Закора А.П., Олейник Н.А., Зайцева И.Н., Лещенко О.В………………….
ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШЛИФПОРОШКОВ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗКОЙ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА
	125

	Богданович Е.Н., Шалимов Ю.Н…………………………………………………….
КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СВИНЦОВИСТЫХ БРОНЗ
	129

	Божидарнік В. В., Гусєв А. П. ………………………………………………………..
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ МОДУЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РЕМОНТУ МАШИН
	136

	Божидарнік В.В., Максимович О.В………………………………………………….
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПЛАСТИНОК З ОТВОРАМИ І ТРІЩИНАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА КОНФОРМНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
	140

	Болдырева О.Н., Звягинцева А.В…………………………………………………….
АНАЛИЗ КОРРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ РАЗРУШЕНИЙ

КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
	147

	Болдырева О.Н., Звягинцева А.В…………………………………………………….
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ ПЛАСТИЧНОСТИ МЕТАЛЛА
	154

	Бондаренко М.А., Бутенко Т.И., Канашевич Г.В., Котляр А. В., Божко Н. И….
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ боридОв ПРИ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ СОСТАВА
	158

	Борисенко В.Ф., Хоменко В.Н., Афонин О.А……………………………………….
ОЦЕНКА режимов работы автоматизированной электромеханической системы насосной станции по перекачке морской воды с электроприводом по сИСТЕМЕ преобразователь частоты – синхронный двигатель
	160

	бостан И., Дулгеру В., Боднарюк И. ……………………………………...................
К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТОСТАТИКИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНЕТАРНЫХ ПРЕЦЕССИОНЫХ ПЕРЕДАЧ
	166

	Буленков Е. А. ……………………………………...………………………………….
Уменьшение конструктивной сложности многономенклатурных роторных систем
	170

	Булычев В.В……………………………………...……………………………………...
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВАРИАНТА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ НАВАРКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
	172

	Бутенко В.И. ……………………………………...…………………………………….
перспективы применения электронно-дислокационной теории контактного взаимодействия поверхностей твердых тел в технологии машиностроения
	176

	Вестартас А.В., Мороз Е.О., Мороз О.К. ……………………………………...
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
	180

	Витренко В.А., Воронцов Б.С., Лейба А.В., Чаплинский Д.А. …………………...
ГИПЕРБОЛОИДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЗУБЬЕВ
	184

	Волков Д.И., Сайкин С.А…………………………………….......................................
Повышение стойкости концевого инструмента при обработке титановых сплавов в авиастроении
	189

	Волочко А.Т., Ласковнев А.П., Макарова Ж.Е. …………………………………...
Получение композиционных алюминиевых материалов методами литья
	194

	Волчкевич Л.И. ……………………………………...…………………………………
БОЛОНСКАЯ УДАВКА НА ГОРЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ
	200

	Воронцов А.С., Семеняко М.М. ……………………………………...…………………………
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ АВТОКОМПОНЕНТОВ
	203

	Гаврилова В.В., Струк В.А., Плескач С.А., Кравченко В.И., Горбацевич Г.Н...
НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И ДИСПЕРСНЫХ ГЕОМОДИФИКАТОРОВ
	211

	Ганиев М.М., Вагапов И.К. ……………………………………...…………………...
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ БОЙКОМ
	219

	Гарост А.И., Горецкий Г.П., Дудецкая Л.Р., Гарост В.Б. ……………………………..
РЕШЕНИЕ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ СПЛАВОВ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
	223

	Гик Л. А., Шурыгин Д. И. …………………………………….…………………
прогрессивные конструкции роторных инструментов
	233

	Гожій С.П., Демченко Д.С. ……………………………………...................................
МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО БЕЗВІДХОДНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ КІЛЬЦЕВИХ ЗАГОТОВОК
	237

	Горбацевич Г.Н., Струк В.А., Скаскевич А.А., Костюкович Г.А………………..
Особенности модифицирования ПТФЭ дисперсными и волокнистыми Углеродными наполнителями
	243

	Горбацевич Г.Н., Струк В.А., Воропаев В.В., Лышов Д.В., Костюкович Г.А…
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА С ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ
	247

	Гордєєв О.Ф., Полінкевич Р.М., Любчук О.С………………………………………
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОПОР ШПИНДЕЛІВ ДЛЯ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ
	257

	Горобец И.А., Михайлов А.Н., Голубов Н.В………………………………………..
ХАРАКТЕР СИЛ РЕЗАНИЯ ПРИ ШЛИФОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
	261

	Гринев Д.В., Донченко М.А., Журавлев Ю.Н………………………………………
КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫЧАЖНО-КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ РОТОРНО-ЛОПАСТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ВНЕШНИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛА
	264

	Гузенко В. С., Бабин О. Ф., Полупан И. И. ……………………………………...
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛЕСОТОКАРНОГО СТАНКА КЖ1836 ПРИ РЕЗАНИИ
	269

	Гуменюк Л.О. ……………………………………...…………………………………...
Актуальні проблеми розрахунку надійності систем керування
	274

	Гурей І.В……………………………………...……………………………………........
ФОРМУВАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУР У ПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ФРИКЦІЙНОМУ ЗМІЦНЕННІ
	276

	Гусєв А. П., Куць Н. Г., Добровольська Л. Н…………………………………….....
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА
	279

	Гусев Е.Л. ……………………………………...…………………………………….....
КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗА СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНЫХ СТРУКТУР ПРИ ВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
	284

	Гутыря С.С., Моргун Б.А., Моргун Ю.Б. …………………………………….......................
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНЕТАРНО-ФРИКЦИОННОЙ КОРОБКИ СКОРОСТЕЙ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА
	288

	Демкович І1, Петровська Г., Бобицький Я. ……………………………………..................
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОТОТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ НЕРУЙНІВНОЇ ДІАГНОСТИКИ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
	293

	Доброгорський Д.П., Долгов О.М., Долгова І.М…………………………………...
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ
	301

	Донченко М.А., Журавлев Ю.Н., Иванов А.Н., Тихонов С.И……………………
Определение движущего момента на выходном валу роторно-лопастного двигателя с внешним подводом тепла и рычажно-кулачковым механизмом
	305

	Дорoшенкo Р. В., Приманис Э. Т. ……………………………………........................
ТОЧНОСТЬ ПРИ ПРОТЯГИВАНИИ
	309

	Дударев А.С., Свирщёв В.И., Ломаев В.И. ……………………………………........
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРФОРАЦИИ ОТВЕРСТИЙ В ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ПАНЕЛЯХ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
	311

	Думанский А.М……………………………………...…………………………………
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЯЗКОУПРУГОГО ПОВЕДЕНИЯ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО КОМПОЗИТА
	315

	Дюбрюкс С.А., Борзов Д.Б., Титов В.С. …………………………………….............
МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ ВНУТРИ ЛИНЕЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
	319

	Егоров Н.Т., Егоров А.Н. …………………………………….........................................................
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМИЧЕСКОГО И ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА
	323

	Егоров Н.Т., Катрич В.Г. …………………………………….......................................
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОУПРОЧНЕННОГО ТОЛСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТА В МАШИНОСТРОЕНИИ
	326

	Ермишкин В.А., Мурат Д.П. ……………………………………...…………………
ЭВОЛЮЦИЯ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛИ 08КП ПРИ УСТАЛОСТИ
	331

	Есько С.Е., Струк В.А., Костюкович Г.А. …………………………………….........
ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА КАПРОЛАКТАМА В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	337


341

